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广州冠鼎检测技术有限公司 

广州市南沙区东涌镇马骏街 89 号哲铭科创园 2 栋 7 楼 

电话：+86-20-84900678    传真：+86-20-84910993 
Email：cs@ccilab.com.cn 
网址：www.ccilab.com.cn 

此份测试报告是基于 CCI 发布的测试服务条款出具。该测试条款可以向我司索取或者通过我司官网 www.ccilab.com.cn 测试服务条款页

面查看。请仔细阅读其中列明的相关有限责任条款。此份测试报告中呈现的所有内容都是基于客户的申请，根据客户的要求，在当时以收

到的样品进行测试所得到的结果的总结。除非特殊说明，此报告中的测试结果不能够明确地反映或者代表该产品同批次的其他相似或相同

的产品的质量。未经我司书面允许，此份报告不得部分被复制引用，整体复制除外。任何篡改、伪造或歪曲报告内容或格式都是违法行

为，任何违反者都有可能被诉诸于法律。针对报告的完整性，您须在 30 个自然日内向我司书面提出您的观点，由于样品的保存期限，逾

期则不能接受您的任何关于报告内容的质疑。 

中国认可 
国际互认 
检测 
TESTING 

CNAS L7916 

委托单位 : 浙江华甸防雷科技股份有限公司 

地址 : 浙江省新昌县东茗乡产业集聚园 1 号 

（以下测试样品信息由申请者所提供确认） 

样品名称 : 热熔焊剂（粉） 

型号 : 90#、100#、115#、150#、200#、250#、300# 

商标 : 华甸 

制造商 : 浙江华甸防雷科技股份有限公司 

制造商地址 : 浙江省新昌县东茗乡产业集聚园 1 号 

测试周期 : 2022 年 06 月 08 日至 2022 年 06 月 13 日 

测试要求 : 根据申请人要求，详情请参阅附页。 

测试执行总结 

序号 送检样品 法规 结论 

1 提交样品的测试材料 
2011 年 6 月 8 日欧洲议会和理事会 2011/65/EU 欧盟指令及其

后续修正案关于铅, 镉, 汞, 六价铬的要求 
合格 

广州冠鼎检测技术有限公司 

授权签字人： 

史远成/技术负责人 
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测试结果： 

1. 铅（Pb）、镉（Cd）、汞（Hg）、六价铬（Cr（VI）） 

测试方法：参考 IEC62321-4:2013+A1:2017，IEC 62321-5:2013，IEC62321-7-2:2017，使用电感耦合等离子体发射光谱

仪（ICP-OES）和紫外可见分光光度计（UV-Vis）分析。 

检测项目 单位 报告限值 限值 
测试结果 

1 

铅(Pb) mg/kg 2 1000 N.D. 

镉(Cd) mg/kg 2 100 N.D. 

汞(Hg) mg/kg 2 1000 N.D. 

六价铬 (Cr(VI)) mg/kg 2 1000 N.D. 

结论 合格 

 

注释: 

1. mg/kg = 毫克每千克（ppm）。 

2. N.D. = 未检测到（小于报告限值）。 

 

 

 

测试材料清单 

材料编号 描述 位置 

1 深灰色/白色粉末 热熔焊剂（粉） 
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样品照片 
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